
OBTENCIÓ DEL MÓDUL DE DEFORMACIÓ MITJANÇANT ASSAIG DE DOBLE GAT PLA EN UNA 
PARET DE FÀBRICA

L’assaig de doble gat pla permet determinar el mòdul de Young de la fàbrica. Es tracta d’un assaig “in situ” que no es pot 
considerar destructiu. Es col·loquen punts de mesura, es fan dos talls paral·lels horitzontals i s’hi col·loquen els gats plans.
S’apliquen graons de càrrega i es mesura la deformació. Els parells de valors tensió-deformació permeten determinar el mòdul 
de Young de la fàbrica.

Deformacions mesurades per cada graó de càrrega.

Fàbrica de maó. Bellesguard
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Punts de mesura de deformacions
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Tensions i deformacions mesurades per cada  punt de mesura.

Fàbrica de maó. Bellesguard

y = 0,0436x - 0,006

R2 = 0,9904

y = 0,061x + 0,0252

R2 = 0,9933

y = 0,0504x + 0,0129

R2 = 0,9823
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Tensions unitàries aplicades
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