
ASSAIG DE PROVA DE CÀRREGA EN SOSTRES “IN SITU” PER MITJÀ DE CÀRREGA PUNTUAL O 
BI-PUNTUAL

L’aplicació d’una càrrega puntual (o bi-puntual) creixent en el centre de la llum provoca la flexió del sostre. La mesura de 
deformacions en biguetes consecutives permet esbrinar la càrrega que assumeix cada biga (si EI és constant).



Sc (AEOR 93) 240 kp/m2

Cc 285 kp/m2

gcc 1,5 360 kp

gsc 1,5 143 kp

TOTAL 503 kp

0,85 TOTAL 427 kp
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